Année 2018 - Enquéte "Régénération des matieres plastiques"

TABLEAU n° 2 PRODUCTION

"Tonnages régénérés en France (en tonnes)"

SECTEURS INDUSTRIELS CLIENTS

POLYMERES EMBALLAGE AUTO E&E MEDICAL SPORTS / LOISIRS | FIBRES - TEXTILE DIVERS CONSTRUCTION AGRICULTURE C‘(IJEI\?F.II;EESR:S TOTAL
Thermaplastiques (en tonnes) 0
Polyéthyléne (PEBd) 25870 452 352 122 1452 3280 31527
Polyéthyléne (PEHd) 12918 7344 656 32719 183 53819
Polypropyléne (PP) 4540 70385 375 1231 2546 17575 10753 107404
Polystyréne (PS) 4329 145 864 600 220 2530 1670 10358
Polystyréne expansé (PSE) 0
Polychlorure de vinyl (PVC) 110 412 5254 61499 200 50 67525
Polyéthyléne téréphtalate (PET) 97063 1860 26517 23372 4849 153661
Autres thermoplastiques 161 440 2234 1000 263 5198 2000 11295
Thermodurcissables (en tonnes) 0
PO ARIMER 144992 80481 932 10590 28117 3150 144344 17903 5081 435590

(en tonnes)




